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 بررسی میزان خوردگی آب دارای محلول میتره در فلزات مختلف
 

آًچِ در زیر آهذُ بیاى هیساى سرعت خَردگی در هحلَل خارق العادُ هیترُ هی باشذ ٍ ایٌىِ  ایي هحلَل در خَردگی ٍ 

 پیشگیری از آى بِ چِ هیساى هَثر خَاّذ بَد. 

 هی باشذ .    mpyّواًطَر وِ هی داًین هعیار بیاى سرعت خَردگی 

1 mpy = 1 mil /year = 0.001 in /year = 0.0254 mm / year  

، ّسار سال طَل هی وشذ تا خَردگی ٍ سَراخ شذى لَلِ پذیذار  1mpyٍ خَردگی  1inبِ عبارت دیگر در لَلِ ای بِ ضخاهت 

 گردد. 

 % هیترُ بر رٍی فلسات هختلف هی پردازین.0ایٌه بِ بررسی جَابیِ آزهایشگاُ خَردگی داًشگاُ شیراز در آزهایش هحلَل آب با 

هی باشذ ٍ ایي  ⁄                  % بر رٍی فلس هس برابر با0ت خَردگی هحلَل هیترُ بِ عٌَاى هثال سرع

 سال هی باشذ.  847ًیاز بِ زهاًی هعادل  1mmیعٌی برای خَردُ شذى لَلِ ای بِ ضخاهت فمط 

Corrosion rate =                  ⁄  = 0.114 mpy 

را خَردگی بسیار ون هی ًاهٌذ وِ هحلَل هیترُ دارای خَردگی بِ  5mpyٍ ّواًطَر وِ هی داًین در صٌایع خَردگی ّای زیر 

 هی باشذ وِ فَق العادُ پاییي هی باشذ.  mpy 0.114هیساى 

%  شاّذ 0هی باشذ ٍ در همایسِ با هحلَل هیترُ  mpy 105تا  mpy 70طبك گراف ریل هیساى خَردگی در دی اسىلرّا بیي 

اسىلر ّا ًسبت بِ هحلَل هیترُ هی باشذ ٍ ایي بِ هعٌای پذیذُ ّای شگفت اًگیس در برابری دی  1000تا  700هیساى خَردگی 

 صٌعت تاسیسات است. 
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نتایج آزمایش خوردگی که توسط آزمایشگاه دانشگاه شیراز 
 انجام شده است

 %100رسوب بر اسید  % 50رسوب بر اسید  میتره 
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